
2. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A MODELY SLINOVACÍHO DĚJE 

3. METODY SLINOVÁNÍ POKROČILÝCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ 

4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SLINOVÁNÍ 

4.1 Vliv velikosti částic na slinování 
4.2 Vliv mikrostruktury keramického polotovaru na slinování 
4.3 Vliv tlaku na slinování 
4.4 Vliv teplotního cyklu na slinování 
4.5 Vliv atmosféry na slinování 

5. VÝUKA SLINOVÁNÍ NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ A NA ÚSTAVU 
MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VUT V BRNĚ 


